
(マーコート)

【機能・特徴】

各種メイン洗浄剤にあわせて選択可能なカチオン性ポリマー

ポリクオタ
ニウム

モノマー構成 MERQUAT グレード（上段：商品名、中段：平均分子量、下段：固形分）

カチオン
ポリマー 低分子量 通常分子量

AM AA MA 安息香酸Na 安息香酸Na ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ 防腐剤フリー

6 DADMAC
100

1.5 x 105

TS 42%

7 DADMAC ○

740
1.2 x 105

TS 43%

550PR※
1.6 x 106

TS 9%

2200
1.6 x 106

TS 100%

22 DADMAC ○

280NP/ 295
4.5 x 105/ 1.9 x 105

TS 41%/ TS 38%

39 DADMAC ○ ○

3940
1.5 x 105

TS 43%

3330PR※/ 3331PR※
1.5 x 106/ 1.6 x 106

TS 10%

3330DRY
1.5 x 106

TS 100%

47 MAPTAC ○ ○

2001
1.2 x 106

TS 21%

53 MAPTAC ○ ○

2003PR
1.2 x 106

TS 21%

赤字：外原規非対応 AM：アクリルアミド、AA：アクリル酸、MA：アクリル酸メチル ※パラベンタイプもあります。

PQ-10を配合したシャンプーの
泡質を豊かに

シャンプーは
もうきしまない

MerquatTM

- 2003PR (PQ-53)
- 280NP (PQ-22)
- 295 (PQ-22)

ヘアカラーの色を長持ちさせる
カラープロテクション シャンプー

MerquatTM

- 2001 (PQ-47)
- 2003PR (PQ-53)

MerquatTM

- 550シリーズ (PQ-7)
- 740 (PQ-7) オートフォーム向

ラインナップ

無断転用禁止



SLES系
ノンサルフェート系

（アミノ酸系、オレフィン系）

Si
配合

ノン
Si

マスマーケット

マスマーケット、サロン サロン、マスマーケット

MerquatTM 295 (PQ-22)

MerquatTM

550PR
(PQ-7) 

シャンプー向けの推奨MerquatTM ポリマー マップ

MerquatTM 295を配合したSLES

系シャンプーは、泡関係の評価項

目ではPQ-10やカチオン化グアー

と同程度、洗い流し時の滑らかさ

では非常に高いスコアを維持。

MerquatTM 100 (PQ-6)＋
MerquatTM 2003PR
(PQ-53)

MerquatTM 280NP 
(PQ-22)

MerquatTMによるカラープロテクション

Merquat™ 2003PRと2001 ポリマーをシャンプーに配合することで、PQ-10やカチオン化グアーよりも色差の変化が少
なくなります。またMerquat™ 2003PRと2001 ポリマーを併用することでさらに高い効果が得られました。

【商品情報】

製造元：Lubrizol

MERQUAT 表示名称

100、106 ポリクオタニウム-6、水

550、550L、550PR、740、2200※ ポリクオタニウム-7、水

280NP、295 ポリクオタニウム-22、水

Plus 3330、Plus 3331、3330PR、3331PR、3940、3330DRY※ ポリクオタニウム-39、水

2001 ポリクオタニウム-47、水

2003PR ポリクオタニウム-53、水

※：パウダー品です。

防腐剤につきましては、前

頁をご参照ください。

PQ-10、
グアー配合時
の泡質・泡量
改善 アラニン系 ココイルグルタミン酸系

SLES系

目的に応じて
お選びいただけます

これは原材料に関する成分内容の説明、科学的データの紹介等をしているものであり、
効能効果を説明、保証するものではありません。また無断使用、無断転載を禁止します。
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