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起泡力、泡の量、泡質において、SLESのEO 付加モル数が 1mol のタイプが最も優れ

た評価であった。

評価処方

各 SLES CAPB Silicone SENSOMER10 MQ550

12.75％ 2.25％ 2.0％ 0.5％ 0.2％

【商品情報】
商品名：エマール HP125

表示名称：ラウレス硫酸 Na

製造元：花王

少量で起泡性が得られる EO 付加モル数 1 のアニオン界面活性剤

【機能・特徴】

★ 少量で起泡性、泡の増量、泡質の改善が実現出来ます。

★ さっぱりした使用感を演出できるアニオン界面活性剤
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シャンプー処方において異なるEO 付加モル数での評価
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シャンプーに配合される界面活性剤のトレンド
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これは原材料に関する成分内容の説明、科学的データの紹介等をしているものであり、
効能効果を説明、保証するものではありません。また無断使用、無断転載を禁止します。
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